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1. Einfiihrung und Beschreibung des Problems.

Im Rahmen dieses Testberichtes soll die Wassaufnahmefahigkeit bzw. der Abflussbeiwert von
Polyurethanschdumen (P2), die mit einem Absorbermaterial modifziert wurden, ermittelt werden.
Weiterhin  wird eine Einschatzung, anhand wissenschaftlicher Fachliteratur, beziglich der
Hydrolyseempfindlichkeit von polyether-basierten Polyurethanschaumen getroffen.

2. Testmethode zu Bestimmung des Abflussbeiwerts

Im Folgenden wird die verwendete Methode zur Bestimmung des Wasserriickhaltevermdgens
beschrieben:

Ein trockenes Probenstlick der Dimension 10 x 10 x 5 cm wird 3 mal in Wasser getaucht und wieder
ausgepresst. Beim vierten mal wird das vollstdndig mit Wasser benetzte Probenstlick 2 min abgetropft, die
zurlickgehaltene Wassermenge in % des Probengewichtes trocken bestimmt und auf Volumenprozente
umgerechnet. Volumen % = (mwasser / (Dichtewasser * V0))*100
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Anschliessend wird jeden Tag die Menge an zurlickgehaltenem Wasser bestimmt und nach einer Woche
ein abschliessender Wert angegeben.

3. Resultat:

Wahrend der Messungen konnte keinerlei ,Herausfliessen” von Wasser oder dhnliches beobachtet werden.
Die entsprechenden Wassermengen kénnen folglich nur durch Verdunstung entwichen worden sein.

Die ermittelten Wert der Gewichtsbestimmungen sind in Tabelle 1 angegeben. Es konnte ein
Wasserriickhaltevermdgen bei den verschiedenen Schaumen zwischen 18.9% bis zu 22.7% ermittelt
werden mit einem Mittwelwert von 20.7%.. Der bestimmte Abflussbeiwert der Schdume liegt in einem
relativ eng definierten Bereich von 0.016-0.031 mit einem Mittelwert von 0.023.

Das Tragermaterial des Wasserabsorbers, die polyether-basierte Polyurethanschdaume, sind gemass
diverser wissenschaftlicher Studien und Artikel [1-4] unter normalen atmosphérischen Bedingungen sehr
temperatur und hydrolyse-stabil unter normalen atmospharischen Bedingungen. So konnten Studien
zeigen, dass selbst bei Verwendung von sauren Katalysatoren und erhéhten Temperaturen kaum eine bis
keine Hydrolyse der Schaume zu erkennen war [1]. Dies gilt vor Allem unter Ausschluss von UV-Strahlung.
Eine regelmassige Bestrahlung mit UV-Licht und gleichzeitiger Kontakt mit Luftsauerstoff konnten zu einer
Oxidation der Polyetherkette [5] und somit zu einer beschleunigten Hydrolyse fiihren. Bei einem
Ausschluss von UV-Strahlung sollte dieser Vorgang praktisch vollkommen unterdriickt werden. Zur
Temperaturbestandigkeit ist noch zu sagen, dass derartige Schdaume im Allgemeinen
Temperaturstabilitditen von mehr als 200°C aufweisen, die in einem normalen Atmosphéarischen Umgebung
nie erreicht werden.
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Tabelle 1. Ermittelte Werte

Name des Schaums Nr. Gewicht vor Test Gewicht direkt danach Gewicht nach 2 min direkter Abfluss Abflussbeiwert Wasseraufnahme Riickhaltevermégen nach 7 Tagen in %
P2 1 13.17 444.83 430.92 1391 0.031 417.75 19.183
2 1335 461.54 448.53 13.01 0.028 435.18 21.422
3 13.16 454.24 445.56 8.68 0.019 4324 21.174
4 13.28 422.25 414.4 7.85 0.019 401.12 22.728
5 13.14 435.05 42771 7.34 0.017 414.57 18.993
Durchschnittswet 13.22 443.58 433.42 10.16 0.023 420.20 20.70

Gewicht nach x-Tagen

1 Gewichtsverlust 5 Gewichtsverlust zum Anfang Gewichtsverlust zum Vortag 6 Gewichtsverlust zum Anfang Gewichtsverlust zum Vortag 7 Gewichtsverlust zum Anfang Gewichtsverlust zum Vortag

33272 98.2 160.76 270.16 171.96 119.43 311.49 41.33 85.33 345.59 341
35116 97.37 187.03 261.5 164.13 136.95 311.58 50.08 98.87 349.66 38.08
356.45 89.11 175.02 270.54 181.43 13231 313.25 4271 96.18 349.38 36.13
335.25 79.15 165.81 248.59 169.44 126.55 287.85 39.26 95.97 31843 30.58
336.74 90.97 162.78 264.93 173.96 115.54 312.17 47.24 82.63 345.08 3291
90.96 263.14 172.18 307.27 44.12 341.63 34.36

20.4 181 14.2 16.2

224 222 22.8 224
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